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东莞华根美致塑料制品有限公司.

广东省东莞市茶山镇增步村沙墩麒麟城工业区

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 水桶.

SGS工作编号 :. CP18-036001 - SZ.

型号 :. 3.78L.

料号 :. PC.

原产国 :. 中国.

样品接收日期 :. 2018年07月05日.

测试周期 :. 2018年07月05日 - 2018年07月16日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

. .批准签署人.

Ivy Ren任如花.

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 材质

(客户提供).

描述.

SN1. CAN18-135429.001 PC.深蓝色透明塑料桶.

欧盟委员会法规 (EU) No 10/2011(2011年1月14日) 及其修正法案–双酚A迁移量.

测试方法 :. 参考 (EU) No 10/2011（2011年1月14日）附录III与附录V选择测试条件和EN 13130-1:2004选

择测试方法；用HPLC-MS/MS分析。.

样品 001.

模拟液 :. 20% 乙醇溶液 (V/V)..

迁移测试条件 :. 70.℃  2.0.hr(s).

MDL测试项目. 限值. 单位. 测试结果.

3rd.---迁移次数.

2.7.-dm²/kg.-面积/体积.

ND.0.01.mg/kg.0.05.双酚A特定迁移量.

符合.评论.

备注 :

1. mg/kg = 毫克/千克食品模拟物

2. ℃＝摄氏度

3. MDL=方法检测限

4. ND=未检出（小于MDL）

5.测试条件以及模拟物是由客户指定的.
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样品照片:.

CANEC1813542901

CAN18-135429.001.

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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